8 ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE ASFALTO EN CALIENTE 4

8.1 ALCANCE
8.2 MARCO LEGAL
8.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.3.1
83.2
83.3
834
835
8.3.6
8.3.6.1
8.3.6.2
8.3.6.3
83.64

REPLANTEO GEOMETRICO
EXCAVACION EN CORTE
RELLENOS
SUB RASANTE NATURAL
SUB RASANTE MEJORADA
CONTROLES
De Compactacién
De uniformidad de compactacion
De graduacion de la mezcla (Sub-rasante mejorada)

CBR

8.4 SUB-BASE

8.4.1
84.2
8.4.3
844
8.4.5
8.4.6
8.4.6.1
8.4.6.2
84.6.3
8.4.6.4
84.6.5
8.4.6.6
8.4.6.7

MATERIALES

LIMITES DE ATTERBERG

DESGASTE “LOS ANGELES”

PODER DE SOPORTE CALIFORNIA (CBR)

COMPACTACION

CONTROLES
Compactacion
Uniformidad de Compactacién
CBR
Graduacion y Limites de Atterberg
Desgaste “Los Angeles”
Tolerancia de espesor y terminacion superficial

Otras Consideraciones

8.5 BASE ESTABILIZADA

8.5.1
8.5.2
853
854

MATERIALES
LIMITES DE ATTERBERG
DESGASTE “LOS ANGELES"

PODER DE SOPORTE CALIFORNIA CBR

_)  Aa Aa A =S O AaAa A A Aa A A A A A | - —_
A DA DA W W W W DN NP DN 2 A A A a0 0 L O W o NN U A A~ DM




8.5.4.1 Base CBR > 80%

8.5.4.2 Base CBR > 100%

8.5.5 COMPACTACION

8.5.6 CONTROLES

8.5.6.1 Compactacién

8.5.6.2 Uniformidad de Compactacion
8.5.6.3 CBR

8.5.6.4 Graduacion y Limites de Atterberg
8.5.6.5 Desgaste “Los Angeles”

8.5.6.6 Tolerancia de espesor y terminacion superficial

8.5.6.7 Otras Consideraciones

8.6 RIEGO DE LIGA

8.6.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

8.6.1.1 Instalaciones y Equipos

8.6.1.2 Limitaciones Meteorolégicas
8.6.1.3 Preparacion de la Superficie a Regar
8.6.1.4 Aplicacién del Asfalto

8.7 IMPRIMACION

8.7.1 MATERIALES

8.7.1.1 Asfaltos

8.7.1.2 Arenas

8.7.2  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

8.7.2.1 Instalaciones y Equipos

8.7.2.2 Limitaciones Meteoroldgicas
8.7.2.3 Distribuidores de Asfalto

8.7.2.4 Preparacion de la Superficie a Imprimar
8.7.2.5 Aplicacion del Asfalto

8.8 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE
8.8.1 MATERIALES

8.8.1.1 Aridos

8.8.1.2 Cemento Asfaltico

14
15
15
15
15
16
17
16
16
iError! Marcador no definido.
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
21
21
22
22
22

iError! Marcador no definido.

8.8.2  PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS — MEZCLAS DE GRANULOMETRIAS DENSAS, GRUESAS VY FINAS 27

8.8.3  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

29

SERVIU METROPOLITANO




8.8.3.1 Preparacion de la Superficie
8.8.3.2 Plan de Trabajo

8.84 TRANSPORTE Y COLOCACION
8.8.4.1 Requisitos Generales

8.8.4.2 Compactacién

8.9 TOLERANCIAS

8.9.1 DENSIDAD DE COMPACTACION
8.9.2 ESPESORES

8.9.3 CONTENIDO DE ASFALTO

8.9.4 FRICCION

8.9.5 REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO

8.9.6 REMUESTREOS

29
29
29
29
30
31
32
32

iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

35
35
35

SERVIU METROPOLITANO




8 ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE

ASFALTO EN CALIENTE

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes,
ademas en cuanto no se opongan a éstas, deberd cumplirse con las Normas del Instituto Nacional de
Normalizacion (I.N.N.).

8.1

8.2

8.3

ALCANCE

En esta seccidn se definen los trabajos necesarios para la ejecucion de pavimentos con carpeta de
rodadura asfaltica, empleando mezclas convencionales. Se incluyen los requisitos para las capas
granulares de soporte, el transporte, la distribucion y la compactacion de la mezcla que sera utilizada
ya sea para reemplazar la carpeta asfaltica existente o la construccién de nuevas superficies. Otros
requisitos técnicos podran ser evaluados por SERVIU, debiendo formalizarse su presentacién por
los canales que éste determine.

MARCO LEGAL

El Marco legal aplicable por los SERVIU para la aprobacién de los proyectos y fiscalizacién de las
obras de Pavimentacion corresponde a Ley N° 8946 de Pavimentacién Comunal, Decreto Supremo
N°411, Decreto Supremo 236 instrumentos que se complementan con el marco Juridico que
otorgan Dictdmenes, Resoluciones, Instructivos y circulares que emanen de la propia institucion u
otras que sean competentes.

No obstante lo anterior las especificaciones particulares del proyecto definirdn los criterios de
aceptacion y rechazo, siempre que no atenten con los minimos que el estado del arte considera
como adecuados, privilegiandose aquellas que sean sustentables (ambiental, social y econémica).

Otros requisitos o exigencias legales son aplicables por SERVIU, en la medida que se establezcan de
ese modo en los proyectos y obras que contrata o en caso que formen parte de exigencias que se
entienden obligatorias para las empresas constructoras e inmobiliarias.

En el caso que estas especificaciones se apliquen para proyectos privados o financiados por
Municipios, Gobierno Regional u otras reparticiones publicas, las tablas de multas establecidas no
se aplicaran, haciéndose validos los criterios de rechazo o demolicidon que ellas establezcan

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse:

Para dar cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920, en especifico respecto su articulo
4, que sefiala que " Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a tal fin
evitando su eliminacion” y de acuerdo a los principios de "Jerarquia en el manejo de
residuos’, “Trazabilidad” y "Responsabilidad del generador’, sefialados en el art. 2 de la
misma Ley.

SERVIU METROPOLITANO




8.3.1

8.3.2

De acuerdo con las instrucciones sefialadas en la a NCh 3562 of2019 " Gestion de
residuos — Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacion y directrices
para el plan de gestion'.

Dando cumplimiento a los Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL.

Los residuos deberan enviarse solo a sitios de disposicidn final autorizados por la
Secretaria Regional Ministerial de Salud, segun clasificaciones de peligroso y no
peligrosos, hecho que debera quedar certificado por el LT.O, adjuntando certificados de
declaraciones de retiro, transporte y disposicion final de residuos segun la
reglamentacion vigente.

Contabilizando cuantias de residuos generados para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE
EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC. Cumpliendo, en especifico
con la declaracion en SINADER y SIDREP, cuando proceda, a nombre del servicio mandante.
En caso de generar menos del minimo anual de residuos que obliga a declarar, debera
reportar al mandante, la informacion necesaria para que este pueda realizar la respectiva
declaracion

En todo caso SERVIU podré exigir demolicion mediante fresado u otro sistema equivalente que
triture el pavimento o superficie existente y reduzca su tamafio para hacerlo éptimo para el
reciclado, en caso que el ITO lo autorice el material resultante debera trasladarse a dependencias
que SERVIU sefiale en la cantidad que este indique o en su defecto, ante la falta de indicacion, ser
tratado segun parrafo anterior o en su defecto demostrar que se empleara para reciclado mediante
documentacion valida.

Replanteo Geométrico

Cuando se trate de un proyecto nuevo, previo al replanteo geométrico, se procede a la limpieza y
roce del terreno entre lineas de edificacién. Cuando se trate de una zona ya urbanizada se procede
a hacer el inventario de lo existente en el lugar y enseguida:

El Contratista replanteara la solucion geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices
y deflexiones en terreno asi como las lineas de soleras. No se podra continuar con las etapas
posteriores de la ejecucion de las obras, mientras la Inspeccién Técnica de Obras (LT.O.) del SERVIU
Metropolitano no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro de
Inspeccién Digital.

Excavacion en Corte

En aquellos sectores en que la sub rasante de las calles va en corte, se excavara el material necesario
para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la
cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, debera extraerse en su
totalidad, reponiéndolo con el material especificado en el punto 8.3.3 y compactandolo a una
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densidad no inferior al 95% de la densidad méxima compactada seca (D.M.CS.) del Proctor
Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder
de Soporte California (CBR) inferior en 20 % al CBR de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los CBR de subrasante sea inferior al 80 % del CBR de
disefio, el material de la subrasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos
al CBR de disefio, o bien, , se estabiliza la fundacién por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles
cuando sea necesario y es el proyectista quien evalla en cada caso la mejor solucién en costo,
rendimiento y facilidades constructivas en funcién del clima, menor tiempo de ejecucion y mejor
estandar de funcionamiento; esto es fundamental para no paralizar la obra por indefiniciones que
se pueden prever en la etapa de estudio..

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R.
de disefio, se deberd informar a la LT.O. para evaluar un posible cambio de la estructura de
pavimento.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse:

Para dar cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920, en especifico respecto su articulo
4, que sefala que " Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a tal fin
evitando su eliminacion” y de acuerdo a los principios de "Jerarquia en el manejo de
residuos’, “Trazabilidad” y “Responsabilidad del generador’, sefialados en el art. 2 de la
misma Ley.

De acuerdo con las instrucciones sefialadas en la a NCh 3562 of2019 " Gestion de
residuos — Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacion y directrices
para el plan de gestion'.

Dando cumplimiento a los Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL.

Los residuos deberan enviarse solo a sitios de disposicion final autorizados por la
Secretaria Regional Ministerial de Salud, segun clasificaciones de peligroso y no
peligrosos, hecho que debera quedar certificado por el LT.O, adjuntando certificados de
declaraciones de retiro, transporte y disposicion final de residuos segun la
reglamentacion vigente.

Contabilizando cuantias de residuos generados para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE
EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC. Cumpliendo, en especifico
con la declaracion en SINADER y SIDREP, cuando proceda, a nombre del servicio mandante.
En caso de generar menos del minimo anual de residuos que obliga a declarar, debera
reportar al mandante, la informacion necesaria para que este pueda realizar la respectiva
declaracion

SERVIU METROPOLITANO




8.3.3

8.34

Rellenos

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacion o empréstito si se requiere. El CBR
minimo exigible del material sera el CBR de disefio

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo organico, escombros,
suelo vegetal, etc.) se procedera de la siguiente manera:

Todos los materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas,
raices u otro material objetable. El material de relleno es aceptado siempre que su CBR sea mayor
o igual al minimo exigible y posea una composiciéon granulométrica uniforme, debera contar con
visto bueno de la LT.O. pudiendo considerarse arido reciclado de hormigon.

El material de relleno colocado en capas deberad corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacion a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera de 0.15 m
para suelo fino (arcilla limo); de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos. con
tecnologia que asegure el propdsito y que presente la debida justificacion, la que debe indicar la
potencia del equipo a emplear y demostrar que su efecto no causa dafio a las instalaciones de
servicios existentes y o a las instalaciones vecinas, lo que se debe verificar en terreno por
profesionales responsables. En esas condiciones se puede aumentar de espesor. La densidad se
asegura en todo el espesor de la capa y no solo en la parte superior de esta.

En la formacion de las diferentes capas de rellenos se podran aceptar bolones de tamafio maximo
igual a un 1/2 del espesor compactado de la capa y en una proporcién tal que quede uniformemente
distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberan ser compactadas al
95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, (NCh 1534 11 — D), o al 80% de la densidad relativa, (NCh
1726), segun corresponda.

El uso de rellenos obtenidos del reciclaje de hormigones estara permitido, siempre que se cumpla
con las caracteristicas especificadas en estas Especificaciones o se demuestre técnicamente que es
satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales, las salvedades pertinentes
podran ser evaluadas por el proyectista o el ITO

Sub rasante Natural

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub rasante se debera proceder
como se indica:

El suelo se escarificara 0.20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de no alterar la
estructura original del suelo.

La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado, NCh 1534 II — D, o al 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segun
corresponda.

El Contratista debera solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder a la colocacion de la
capa estructural siguiente. Para este efecto deberd presentar los resultados obtenidos por el
laboratorio de terreno; puede ser por medio de la orden de trabajo (O.T) o Informes de ensayes.
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8.3.5

8.3.6

8.3.6.1

La sub rasante terminada deberd cumplir, ademas de la compactacidén especificada, con las
pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) < a 3 % de C.B.R., se debe considerar bolones
de procedencia fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8", con tolerancia +- 1", incrustados
a mano, en el suelo natural himedo, que permita tal accion. Inmediatamente se procedera a colocar
una capa de arena, la cual tendra la funcién de llenar los vacios dejados por los bolones. Sobre los
bolones se colocarad una cama de arena de espesor variable, posteriormente se instalard un geotextil
no tejido con un traslapo de 0,50 m cosido, con resistencia a la traccién y con una resistencia de
1300 (N).

Sub rasante Mejorada

En los casos en que sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una
sub-rasante mejorada, que consistird en una mezcla homogénea de suelo natural y chancado de
acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro de obras, la que se conforma escarificando el
terreno natural en un espesor minimo de 0.20 [m].

El Contratista debera solicitar la recepcién de esta partida, antes de proceder a la colocacion de la
capa estructural siguiente. La sub-rasante mejorada deberd cumplir, ademas de la compactacion
especificada, con las pendientes y espesores establecidos en el proyecto.

Una vez conformada la sub-rasante mejorada, se debera proceder a su compactacion hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Proctor Modificado, (NCh
1534 11 - D), o un 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segin corresponda.

El uso de material obtenido del reciclaje de hormigones estard permitido para mejoramiento,
siempre que se cumpla con las caracteristicas especificadas en estas especificaciones o se demuestre
técnicamente que es satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales, las
salvedades pertinentes podran ser evaluadas por el proyectista o el ITO

Controles

De Compactacion

Densidad

Un ensayo de densidad “in-sitd”"(NCh 1516) cada 350 m2 como maximo por capa.

Alternativa  : cada 50 ml de Calle o Pasaje o 1 por cada fraccién de pavimento .

Compactacion
Control de compactacién

Se controlara la compactacion a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del uso del
densimetro nuclear, en forma complementaria cuando corresponda, destacAndose que su uso
queda restringido tratandose de subrasantes con material de pumicitas o suelos con algun
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8.3.6.2

contenido de material granular. Las pruebas se hacen en terreno y con la presencia del profesional
responsable o ITO.

La LT.O. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses y,
para cada obra en la que se decida utilizar este instrumento, se deberad previamente establecer
con precisién la curva de calibracidn correspondiente con resultados obtenidos para el suelo del
proyecto en ejecucién y usando el ensayo de cono de arena con al menos 10 puntos.

En reemplazo al densimetro nuclear se podra emplear uno no nuclear.
De uniformidad de compactacion

En caso que la LT.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacion de la “capa
granular”, solicitard al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.
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Figura 8.3.1

Uniformidad de Compactacion

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara segun se indica en capitulo de auscultaciones

8.3.6.3 CBR

Se deberd hacer (NCh. 1852) Un ensayo por calle o pasaje como minimo. De detectarse

heterogeneidad del suelo de sub-rasante o de rellenos, se tomaran otros CBR complementarios.

e Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio
deberd encontrarse con inscripcion vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante seréa realizado
por otro laboratorio (del registro del Minvu) visado por el ITO.
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8.3.6.4 De graduacion de la mezcla (Sub-rasante mejorada)

8.4

8.4.1

Se debera hacer Un ensayo (NCh. 1533) cada 150 m 3 o 1 ensayo cada 300 ml de calzada. Como
minimo, se requiere 1 ensayo por obra.

SUB-BASE

La capa de sub-base deberad cumplir las siguientes especificaciones:

Materiales

El material a utilizar debera estar homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla,
materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se permitira el uso de aridos reciclados
de hormigdn, previa entrega de sus ensayes y verificacion de la ITO, la cual podra exceptuar de
manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material

Debera contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR especificado
y el 60% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and
Materials), tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Esta sub base estara constituida por mezclas naturales o artificiales de agregados granulares y finos
de tal manera que estén comprendidos entre la siguiente banda granulométrica.

Tabla 8.4.1

Granulometria Sub-base

50 2" 100 100 100
40 11/2 70-85
25 1" 55-100 55-100 55-85
20 " 30-75 45-75
10 3/8 30-75 35-65
5 N°4 20-65 20-65 25-55
2 N°10 10-50 10-50 15-45
0,5 N°40 5-30 5-30 5-25
0,08 N°200 0-10 0-10 0-10

El uso de subbases obtenidas del reciclaje de otros materiales, como el hormigdn estarad permitido,
siempre que se cumpla con las caracteristicas especificadas en este manual o se demuestre
técnicamente que es satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales, las
salvedades pertinentes podran ser evaluadas por la jefatura de la LT.O correspondiente a las obras.

SERVIU METROPOLITANO 10



8.4.2

8.4.3

8.44

8.4.5

8.4.6

8.4.6.1

Limites de Atterberg

La fraccidn fina de los agregados que pasa tamiz 0.5mm malla N° 40 debera tener un limite liquido
(L.L) (NCh 1517/1) inferior a 35% y un indice de plasticidad (I.P.) (NCh 1517/2) inferior a 8.

Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 40% de acuerdo al ensayo de desgaste
"Los Angeles”, NCh 1369.

Poder de Soporte California (CBR)

El CBR debe ser igual o superior al 35%(NCh 1852). El C.B.R. se medira a 0.2" de penetracidn en
muestra saturada y previamente compactada a una densidad igual o superior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 11 - D.

Compactacién

Densidad

La sub base deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior a un 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 II - D.

Tolerancia de terminacién

Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -10 [mm]. En puntos aislados, se acepta
hasta un 5% menos del espesor de disefio.

Controles
Compactacion

Densidad

En la capa de sub-base, se efectuard un ensayo de Densidad " in situ " (NCh 1516) cada 500 m2
como maximo.

Alternativa: cada 75 ml de calzada de calle o pasaje.

Se controlara la compactacion a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del uso del
densimetro nuclear, en forma complementaria cuando corresponda, destacandose que su uso
queda restringido tratdndose de sub-bases de pumicitas o con algin contenido de material
granular.

La ILT.O. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptard como limite la certificacion cada 12 meses y,
para cada obra en la que se decida utilizar este instrumento, se deberad previamente establecer
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8.4.6.2

8.4.6.3

8.4.6.4

8.4.6.5

con precisién la curva de calibracidn correspondiente con resultados obtenidos para el suelo del
proyecto en ejecucion y usando el ensayo de cono de arena con al menos 10 puntos.

En reemplazo al densimetro nuclear se podra emplear uno no nuclear.
Uniformidad de Compactacion

En caso que la IT.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacion de la “capa
granular”, solicitard al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.
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Uniformidad de Compactacion

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara segln se indica en capitulo de auscultaciones.
CBR

Un ensayo por obra (NCh 1852) si el material proviene de una planta de aridos fija o uno por
planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3, si se prepara “in - situ”.
Graduacion y Limites de Atterberg

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de aridos fija o uno por lugar de
procedencia.

Un ensayo cada 150 m3, si se prepara “in - situ”.
Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo (NCh 1369)_por obra si el material proviene de una planta de aridos fija o uno por lugar
de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3, si se prepara “in - situ”.
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8.4.6.6

8.4.6.7

8.5

8.5.1

Tolerancia de espesor y terminacion superficial

Se aceptard una tolerancia de terminacién maxima de + 0 y - 10 mm. En puntos aislados, se
aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

Otras Consideraciones

Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio debera
encontrarse con inscripcién vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado
por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) visado por la ITO.

Si la sub-base es de igual calidad que la base, la recepcién debe hacerse en forma independiente,
es decir por separado base y sub-base.

BASE ESTABILIZADA

La capa de base deberd cumplir las siguientes especificaciones.

Materiales

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa; Se define como
base una capa de agregados pétreos muy bien graduados y provenientes de un proceso de
produccion mecanizado de chancado y seleccidon, homogéneamente revuelto, libre de grumos o
terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se permitira el
uso de aridos reciclados de hormigdn, previa entrega de sus ensayes y verificacién de la ITO, la cual
podra exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material

Debera contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR especificado
y el 60 % o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM, tendrén a lo menos 2 caras
fracturadas.

e Granulometria

La base debe estar constituida por mezclas de agregados granulares y finos, realizados en una planta
mecanizada de chancado y seleccion, de tal manera que la granulometria esté comprendida en cualquiera
de las bandas de la Tabla 8.5.1

SERVIU METROPOLITANO
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Tabla 8.5.1

Granulometria Base Estabilizada

50 2" 100
40 1%" 70-100 100 100 100 100
25 1" 55-85 55-85 100 70-100 80-100
20 ¥a" 45-75 45-75 75-100 60-90
10 3/8" 35-65 35-65 50-80 40-75 50-80
N°4 25-55 25-55 35-60 30-60 35-65
N°10 15-45 15-45 20-40 15-45 25-50
0,5 N°40 5-25 5-25 8-22 10-30 10-30
0,08 N°200 0-8 0-5 0-10 0-15 5-15

8.5.2

8.5.3

8.54

8.5.4.1

La fraccidn que pasa por la malla N° 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccién del agregado
que pasa por la malla N° 40.

La fraccion que pasa la malla N° 4 debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.
Se fija como tolerancia de la banda, +7 para los gruesos y +3 para el fino con limite en la malla 200.

El uso de bases obtenidas del reciclaje de hormigén estard permitido, siempre que se cumpla con
las caracteristicas especificadas en este manual, o se demuestre técnicamente que es satisfactorio
de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales y se tomen las precauciones
correspondientes para el riego de liga, de haberlas; las salvedades pertinentes podran ser evaluadas
por la 1LT.O correspondiente a las obras

Limites de Atterberg

La fraccion del material que pasa la malla N° 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 35% de acuerdo a este ensayo, NCh
1369.

Poder de Soporte California CBR

Base CBR = 80%

El CBR debe ser superior a 80% en las bases para pavimentos asfalticos, compuestos de carpeta
asfaltica y binder (NCh 1852).

SERVIU METROPOLITANO
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8.5.4.2

El CBR se medira a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534
II- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, seguln corresponda.

Base CBR > 100%

El CBR debera ser igual o superior al 100% en las bases para pavimentos asfalticos compuestos de
una sola capa.

El CBR (NCh 1852) se medird a 0.2" de penetracidon, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Equivalente de arena

Debe tener un valor minimo de 50%, segiin NCh 1325.

Porcentaje de sales solubles totales

Este porcentaje no debe superar un 4%, segun NCh 1444/1

8.5.5

8.5.6

8.5.6.1

Compactacioén

e Densidad

La base estabilizada deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 153411 - D, o al 80% de la densidad relativa,
NCh 1726, segun corresponda.

e Tolerancia de espesor y terminacién superficial

Se acepta una tolerancia de terminacion maxima de +0 y -8 [mm]. En puntos aislados, se acepta
hasta un 5% menos del espesor de disefio.

Controles
Compactacion

Densidad

En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” (NCh 1516) cada
350 m2 como maximo o como alternativa cada 50 [ml] de Calle o Pasaje.

Alternativa:  cada 50 ml de Calle o Pasaje.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena.
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8.5.6.2 Uniformidad de Compactacion

En caso que la LT.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de compactacién de la “capa
granular”, solicitara al autocontrol de la Empresa Contratista un control de uniformidad de la
compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.

12,2
, I !
+ + )
- +

1
+ + =t

! S
25 i

Figura 8.5.1

Uniformidad de Compactacion

=H=' Funto de medicion

En el caso del equipo Geogauge, se evaluara segun se indica en capitulo de auscultaciones.

= Porcentaje de Particulas Chancadas

Se debe realizar una verificacion por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno

por lugar de procedencia.

8.5.6.3 Graduacion y Limites de Atterberg

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de aridos fija o uno por planta de

procedencia. Se verifican ademés condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in - situ”.

Los ensayos se realizan segun corresponda con las normas NCh 1533, NCh 1517/1 y NCh 1517/2

8.5.6.4 Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo (NCh.1369) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno

por planta de procedencia

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ".
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8.5.6.5 CBR

Un ensayo (NCh 1852) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno
por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ".

= Equivalente de arena

Se debe ejecutar un ensayo (NCh 1325) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por lugar de procedencia.

=  Sales solubles

Se debe realizar un ensayo (NCh 1444) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por lugar de procedencia.

= Desintegracion por sulfatos

Se debe realizar un ensayo (NCh 1328) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por lugar de procedencia.

8.5.6.6 Otras Consideraciones

Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio debera
encontrarse con inscripcidn vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado
por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) visado por la ITO.

8.6 RIEGO DE LIGA

En esta Seccion se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emulsion asfaltica sobre
una superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa superficie y la capa
asfaltica que la cubrira.

En el riego de liga se debera emplear emulsiones asfalticas, preferentemente de quiebre rapido
(CRS) o como alternativa de quiebre lento (CSS-1h) las cuales deberan estar previamente
autorizadas por el ITO y cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440, con un porcentaje
de xilol no mayor a 25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol, medido segin el método
NCh 2343. Se podra emplear otras como por ejemplo termo adherentes si el ITO las autoriza.
También se podra usar otro tipo de emulsiones que garanticen la adherencia entre capas y permitan
mantener limpio el entorno o la demarcacion horizontal previamente autorizadas por el ITO SERVIU,
pudiendo verificarse adherencia de las capas asfalticas con testigos completos, en caso de no
cumplir deberad rehacerse completamente el pavimento, ante dudas de cumplimiento se podra
verificar mediante ensayo de corte del Laboratorio de Barcelona (LCB).
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8.6.1

8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

8.6.1.4

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las
especificaciones. Para ello debera presentar certificados de ensayo, como minimo, una muestra de
asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo debera ajustarse a lo dispuesto en el
Método NCh 2332.

Procedimiento de Trabajo
Instalaciones y Equipos

El almacenamiento del asfalto asi como el equipo de distribucion y barrido, deberan ajustarse a
los requisitos estipulados en la seccion Imprimacion.

Limitaciones Meteorolégicas

El riego de liga solamente debera aplicarse cuando el pavimento esté seco. No deberd efectuarse
riego de liga si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se efectuaran
Unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C y en ascenso, y la
temperatura de la superficie del pavimento no sea inferior a 10°C.

Preparacion de la Superficie a Regar

Antes de aplicar el riego de liga deberd prepararse el pavimento existente eliminando los
materiales sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extrafio. También se efectuaran los
bacheos, sellos de juntas y grietas, parches, etc., que indique el proyecto.

Aplicacién del Asfalto

La aplicaciéon del material asfaltico se efectuara mediante distribuidores a presién que cumplan
con lo dispuesto en la seccién Imprimacién.

Cuando se debe mantener el transito, el riego de liga debera aplicarse sélo en una mitad del ancho
de la calzada. En tales circunstancias el riego de la segunda mitad debera iniciarse sélo cuando la
primera se encuentre cubierta con la capa correspondiente y transitable.

Las emulsiones se aplican puras o diluidas en agua en proporcion 1:1 y asegurando una tasa de
residuo asfaltico minimo en la superficie de 0,3 a 0,8 Kg/m2. La dosis mayor se aplicara sobre
superficies fisuradas y oxidadas. La dosis definitiva a aplicar serd determinada en terreno mediante
sectores de prueba y que aseguren el minimo de residuo asfaltico.

Las emulsiones diluidas se aplicaran a la temperatura que indique el fabricante en su ficha técnica,
esta se podra ajustar segun la experiencia en terreno, el acuerdo se tomara en la cancha de prueba
respectiva entre contratista e ITO, para lo cual debera ser factible realizar cancha de prueba.

El asfalto debera distribuirse uniformemente sobre toda la superficie a tratar, incluso sobre las
paredes verticales que se generan en las uniones longitudinales entre pistas pavimentadas en
asfalto, asi como también en las juntas transversales de construccion. La dosis establecida en
terreno se aplicard con una tolerancia de +- 15%. Se debera verificar la tasa de aplicacion
resultante cada 3.000 m2 de riego de liga 0 como minimo, una vez al dia. Toda area que no resulte
satisfactoriamente cubierta con la aplicacién del riego, deberd tratarse en forma adicional
mediante riego manual.
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8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.2

8.7.2.1

Las estructuras, vegetacion y todas las instalaciones publicas o privadas ubicadas en el area de
trabajo, deberdn protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. Las
protecciones deberan mantenerse hasta que la emulsién haya quebrado completamente y no se
produzcan salpicaduras.

Las superficies regadas deben conservarse sin saltaduras o suciedad hasta el momento de colocar
la capa siguiente.

IMPRIMACION

En esta Seccidn se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfalto de baja
viscosidad, con el objeto de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir y ligar las particulas sueltas
y proveer adhesién entre la base y la capa inmediatamente superior.

Materiales

Asfaltos

Usara productos en base a emulsiones especialmente disefiadas y debidamente aprobadas por
SERVIU para ser utilizadas como imprimante, con una dosis que dependera de la textura y
humedad de la base fijandose ésta entre 0,8y 1.2 I/m2. El asfalto debera cumplir con los requisitos
estipulados en la Norma NCh 2440 o Volumen 5 del Manual de Carreteras.

Arenas

Cuando se autorice el uso de arena para corregir sectores con exceso de asfalto, ésta sera no
plastica y estard libre de materias organicas. La granulometria podrad ajustarse a la banda
granulométrica indicada en la Tabla 8.7.1, alternativamente se puede usar el fino de la base
granular, previo harneado bajo 5 mm y autorizado por el ITO, debiendo retirarse completamente
tras su utilizacién.

Tabla 8.7.1

Granulometria Arenas Imprimacion

10 mm 3/8" 100
5mm N°4 85-100
0.08 mm N°200 0-5

Procedimiento de Trabajo

Instalaciones y Equipos

El asfalto debera almacenarse en estanques cerrados metélicos, de hormigon armado o de fibra
de vidrio (en ningun caso del tipo diques) los que, en todo momento, deberan mantenerse limpios
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8.7.2.2

8.7.2.3

y en buenas condiciones de funcionamiento. El manejo del asfalto debera efectuarse de manera
de evitar cualquier contaminacién con materiales extrafios.

El equipo de limpieza debera incluir barredoras autopropulsadas.
Limitaciones Meteorolégicas

No se deberd efectuar imprimaciones si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las
aplicaciones se efectuaran Unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos
10°C y subiendo, y la temperatura de la superficie a tratar no sea inferior a 10°C. Podré aceptarse
su aplicacién a partir de los 5°C y subiendo siempre que la ficha técnica del producto asi lo
establezca.

Distribuidores de Asfalto

Los distribuidores de asfalto consistiran en depdsitos montados sobre camiones o unidades
similares, aislados y provistos de un sistema de calentamiento, que generalmente calienta el
asfalto haciendo pasar gases a través de tuberias situadas en su interior. Deberan disponer de un
grupo de motobombas adecuadas para manejar productos con viscosidad entre 20 y 120
Centistokes.

En zonas singulares como cunetas, pasajes, etc., se podra utilizar equipos distribuidores manuales,
cuidando de que la aplicaciéon sea uniforme.

Antes de comenzar los trabajos de imprimacién, el Contratista debera revisar sus equipos, los que
para asegurar un riego uniforme deberan cumplir al menos con los siguientes requisitos:

e El equipo distribuidor mantendra continua y uniformemente la presién requerida a lo largo
de toda la longitud de la barra regadora.

e Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberan ser calentadas a la temperatura
requerida.

e La disposicion de las boquillas sera la adecuada; el ancho del abanico seréa igual en todas
ellas y formara con la barra un angulo apropiado, normalmente de 17° a 33°, en tanto que
las extremas deben ser contenidas con una pantalla flexible, dispuesta en 90° respecto a la
barra de riego.

e El dngulo de incidencia del riego con la superficie del camino sera de 90° +-5°,

e La altura de las boquillas deberd asegurar un adecuado traslape de los abanicos de
distribucién.

e El distribuidor se desplazara a una velocidad tal que mantenga un riego homogéneo. La
velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlardn mediante dispositivos
incorporados al equipo.

e La temperatura del asfalto en el estanque se controlard con termémetros que permitan
medirla en forma rapida.
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8.7.2.4 Preparacion de la Superficie a Imprimar

8.7.2.5

Antes de imprimar se debera retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o
cualquier otro material extrafio. Cuando la superficie presente particulas finas sueltas, como
consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podra rociar ligeramente con agua, antes
de imprimar, en todo caso, no se debera imprimar hasta que toda el agua de la superficie haya
desaparecido.

Aplicacién del Asfalto

El asfalto debera aplicarse mediante distribuidores a presién que cumplan con lo dispuesto en el
Acapite 8.7.2.3 En los lugares de comienzo y término de los riegos asfalticos, se debera colocar un
papel o cartén de un ancho no inferior a 0.80 m una vez utilizado, éste debera ser desechado de
inmediato.

Cuando se deba mantener el transito, la imprimacién debera efectuarse primeramente en la mitad
del ancho de la calzada. En tales circunstancias la imprimacién de la segunda mitad debera
iniciarse sélo cuando la superficie de la primera mitad se encuentre cubierta con la capa superior
y transitable, no permitiéndose el transito sobre superficies imprimadas.

Los asfaltos cortados no podran ser calentados a una temperatura superior a la correspondiente
al punto de inflamacién. La temperatura de aplicacién debera ser aquella que permita trabajar con
viscosidades comprendidas entre 20 y 120 centistokes.

Dependiendo de la textura de la superficie a imprimar, la cantidad de asfalto a colocar se
determinara en terreno debiéndose establecer la cantidad definitiva considerando obtener una
penetracién minima de 3 mm después de un tiempo de absorcion y secado de 6 a 12 horas en
ambientes calurosos; de 12 a 24 horas en ambientes frescos y de 24 a 48 horas en ambientes frios,
frescos o himedos. Si la imprimacién seca antes de 6 horas, salvo en épocas muy calurosas y
secas, se debera verificar la dosis y las caracteristicas del imprimante y de la superficie que se esté
imprimando. El material asfaltico debera distribuirse uniformemente por toda la superficie,
aplicando la dosis establecida con una tolerancia de +- 15%. Se debera verificar la tasa de
aplicacion resultante cada 3.000 m de imprimaciéon o como minimo, una vez por dia.

Si después de transcurrido el tiempo de absorcion y secado establecido, ain quedaran areas con
asfalto sin penetrar, la LT.O. podra autorizar el recubrimiento con arena, la que cumplird con lo
especificado en 8.7.1.2. Por otra parte, toda area que no haya quedado satisfactoriamente cubierta
con la aplicacion del riego, debera tratarse en forma adicional mediante riego manual. Si estas
reparaciones no resultan satisfactorias a juicio de la LT.O., se procedera a escarificar en 10 cm la
superficie afectada, para volver a recompactar e imprimar.

Las estructuras, la vegetacion y todas las instalaciones publicas o privadas ubicadas en el area de
trabajo, deberdn protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas. Las
protecciones deberan mantenerse hasta que el asfalto haya curado completamente.

Las superficies imprimadas deberan conservarse sin deformaciones, saltaduras, baches o suciedad,
hasta el momento de colocar la capa siguiente; Esta sélo podréa colocarse, una vez que se verifique
que el imprimante haya curado totalmente.
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8.8

8.8.1

8.8.1.1

MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE

En esta Seccién se definen los trabajos de construccion de concretos asfalticos mezclados en planta
y en caliente, incluyendo la provisidon de materiales, la fabricacion, los transportes, la distribucion y
la compactacién de la mezcla. Las mezclas de aridos cumplirdn las bandas granulométricas que
dispongan las presentes especificaciones. En el caso de emplearse mezclas recicladas en planta o in
situ, podréa atenerse a lo sefalado en el codigo de Normas MINVU en su uUltima Versién, debiendo
informarse de sus caracteristicas a SERVIU.

Materiales
Aridos

Los aridos deberan clasificarse y acopiarse separados en al menos cuatro fracciones: gruesa,
intermedia y fina. Los materiales deberan acopiarse en canchas habilitadas especialmente para
este efecto, de manera que no se produzca contaminacion ni segregacion de los materiales. Las
distintas fracciones deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

e  Fraccion Gruesa e intermedia

Debera estar constituida por particulas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos
que se indican en la Tabla 8.8.1 segun el tipo de mezcla que se especifique en el proyecto.

Tabla 8.8.1

Requisitos para la Fraccion Gruesa e Intermedia

Desgaste “Los Angeles” (Max.) 35% 40% NCh 1369
Particulas Ch Min.
articulas Chancada (Min.) 90% 70% | MC Vols. Titulo 8.202..6
(al menos 2 caras fracturadas)
Particulas Lajeadas (Max.) 10% 10% MC Vol8. Titulo 8.202.6
Adherencia Método Estatico (Min.) 95% 95% MC Vol 8. 8.302.29

e Fraccion Fina

La fraccion que pasa por tamiz 2,5mm (ASTM N° 8), debera estar constituida por arenas naturales
o provenientes de la trituracién de rocas o gravas. Sus particulas deberdn ser duras, tenaces y
libres de arcilla o sustancias perjudiciales, debiendo cumplir con los requisitos indicados en la
Tabla 8.8.2.

Para transito mayor de 1076 EE el % de arenas naturales se limita a 15%. Para transitos menores
de 1076 EE el porcentaje se limita a un 25%. Estos porcentajes son referidos al total del agregado.
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Tabla 8.8.2

Requisitos para la Fraccion Fina

Indice de Plasticidad NP NP

NCh 151711

Adherencia Riedel = Weber | = . Min.0-5 MC Vol8. 8.302.30

e Polvo Mineral (filler)

Si se requiere adicionar filler este deberd estar constituido por polvo mineral fino tal como
cemento hidraulico cal u otro material inerte, o de preferencia polvo de roca, libre de materia
organica y particulas de arcilla, debiendo ser NP. Se deberd utilizar segun se requiera en la
confeccion de las mezclas, debiendo ajustarse a la granulometria que se sefala en la siguiente
Tabla 8.8.3.

Tabla 8.8.3

Granulometria del Filler

0.630 mm N° 30 100
0.315 mm N°50 95-100
0.08 mm N°200 70-100

e Mezcla de Aridos

Los aridos combinados deberan cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 8.8.4. Las distintas
fracciones de aridos deberan combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla
con alguna de las bandas granulomé